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SEKSION 1 SPECIFIKIME TË PËRGJITHSHME  
  
1.1 Specifikime të përgjithshme  
  
1.2.2 Njësitë matëse  
  
Në përgjithësi njësitë matëse kur lidhen me Kontratat janë njësi metrike në mm, cm, m, m²,  
m³, Km, N (Njuton), dhe gradë celcius. Pikat dhjetore janë të shkruara si “. “.  
  
Kontraktuesi duhet t’i japë supervizorit një program të plotë duke i treguar rendin, 
proçedurën  
dhe metodën sipas së cilave, ai propozon të punohet në ndërtim deri në mbarim të punës.  
  
Mënyra dhe rregulli që janë propozuar për të ekzekutuar këto punime permanente është 
temë  
për t’u rregulluar dhe aprovuar nga supervizori, dhe çmimi i kontratës duhet të jetë i tillë që 
të  
përfshijë çdo rregullim të nevojshëm, të kërkuar nga supervizori gjatë zbatimit të punimeve.  
  
1.1.3 Punime të gabuara  
  
Çdo punë, që nuk është në përputhje me këto specifikime, duhet refuzuar dhe kontraktuesi  
duhet të riparojë çdo defekt me shpenzimet e veta, sipas projektit.  
  
1.1.4 Tabelat njoftuese  
  
Asnjë tabelë njoftuese nuk duhet vendosur, përveç:  
  
Kontraktori do të ndërtojë dy tabela, që përmbajnë informacion të dhënë nga Supervizori 
dhe  
vendosen në vendet e caktuara nga ai. Fjalët duhen shkruar në mënyrë të tillë, që të jenë të  
lexueshme nga një distancë prej 50 m. Gjuha e shkruar duhet të jetë në shqip.  
  
1.2 Dorëzimet te Supervizori  
  
1.2.1 Autorizimet me shkrim  
  
“Rregullat me shkrim ” do t’i referohen çdo dokumenti dhe letre të nënshkruar nga 
Supervizori  
të dërguara kontraktuesit që përmbajnë instruksione, udhëzime ose orientime për 
kontraktorin  
në mënyrë që ai të realizojë ekzekutimin e kësaj kontrate.  
  
1.2.2 Dorëzimet tek supervizori  
  
Kontraktori duhet t’i dorëzojë Supervizorit për çdo punim shtesë, një vizatim të detajuar 
dhe  
puna duhet të fillojë vetëm pas aprovimit nga Supervizori.  
  



RIKONSTRUKSION I BANESAVE TE KOMUNITETIT ROM , BASHKIA DEVOLL            
SPECIFIKIME  

TEKNIKE 
Kontraktori duhet të nënshkruajë propozime, detaje, skica, llogaritje, informacione, 
materiale,  
çertifikata testi, kurdo që të kërkohen nga Supervizori. Supervizori do të pranojë çdo 
dorëzim  
dhe nëse janë të përshtatshme do t’i përgjigjet kontraktorit në përputhje me çdo klauzolë  
përkatëse të kushteve të kontratës. Çdo pranim duhet bërë me data në marrëveshje me  
Supervizorin dhe duke iu referuar programit të aprovuar dhe kohës së nevojshme që i 
duhet  
Supervizorit për të bërë këto pranime. 
  
1.2.3 Mostrat  
  
Kontraktori duhet të sigurojë mostra, të etiketuara sipas të gjitha përshtatjeve, aksesorëve 
dhe  
tema të tjera që mund të kërkohen me të drejtë nga Supervizori për inspektim.  
  
Mostrat duhen dorëzuar në zyrën e Supervizorit.  
Vizatimet e punimeve të zbatuara dhe libreza e masave  
Kontraktori do t’i përgatisë dhe dorëzojë Supervizorit tre grupe të dokumentacioneve të  
punimeve sipas projektit. Ky material duhet të përmbajë një komplet të vizatimeve të 
projektit  
të zbatuar, vizatimet shtesë të bëra gjatë zbatimit të punimeve të aprovuara nga 
Supervizori,  
si dhe librezat e masave për çdo volum pune.  
  
SEKSION 2 PUNIME PRISHJEJE DHE PASTRIMI  
  
2.2 PUNIME PRISHJEJE  
  
2.2.1 Metoda e prishjes  
  
Puna për prishje do të fillojë vetëm pasi të jenë stakuar energjia elektrike dhe rrjete të tjera 
të  
instalimeve ekzistuese të objektit.  
  
Metodat e prishjes së pjesshme, duhet të jenë të tilla që pjesa e strukturës që ka mbetur të  
sigurojë qëndrueshmërinë e ndërtesës dhe të pjesëve që mbeten.  
  
2.2.2 Siguria në punë  
  
Kontraktori duhet të sigurohet se vendi dhe pajisjet janë :  
  
a) Të një tipi dhe standarti të përshtatshëm duke iu referuar vendit dhe llojit të punës që  
do të kryhet  
  
b) Të siguruar nga një teknik kompetent dhe me ekperiencë  
  
b)        Të ruajtura në kushte të mira pune gjatë përdorimit  
  
2.3.1 Heqja e zgarave metalike aty ku ekzistojne  
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Heqja e zgarave të hekurit dhe sistemimin e materialit që rezulton, brenda ambientit të  
kantiërit, duke përfshirë përzgjedhjen e mundshme (të përcaktuar  nga D.P.)  dhe vënien  
mënjanë në një vend të caktuar të kantierit për ripërdorim. 
  
  
SEKSIONI 3  PRISHJA E CATISE DHE  NDERTIMI CATISE  SE RE  
  
3.1 Te dhena te pergjithshme  
  
Para prishjes se catise zbatuesi duhet te sigurohet mire per shkeputjen e energjise elektrike  
ne objektin ku punohet.Te gjithe elementet perberes te catise cmontohen sipas rradhes 
duke I  
pastruar nga gozhdet dhe duke I sistemuar ne nje vend te vecante ne kantjer.  
  
Per ndertimin e catise se re ne fillim behet nivelimi I mureve ekzistuese duke bere 
korrigjimet  
e nevojshme me llac ose dhe me ndonje rresht tullash.  
  
Ndertimi I catise do te behet me elemente druri binare, me skemen e nje catie vendi 
.Materiali  
dru qe do te perdoret te jete pishe I staxhionuar.Pjerresia e catise eshte e kushtezuar nga  
catite ekzistuese.Mbulimi do te behet me tjegulla  tip marseliese.  
  
Lenda e drurit e perdorur te jete e lyer me anti insekticide ..Kulmi I catise te mbyllet me  
llac gelqere.Ngjyra e tjegullave do te zgjidhet nga investitori.  
  
SEKSIONI 4  RIFINITURAT  
  
4.2 Rifiniturat e mureve  
  
4.1.1 Suvatimi i brendshëm në rikonstruksione  
  
Sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme për suvatime për nivelimet e parregullsive, me  
anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash n.q.s është e  
nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht  
stukimin.  
  
Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë.  
Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për  
përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë  
skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin.  
  
Suvatim me drejtues i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard M-25 me  
përmbajtje për m²: rërë e larë 0,005 m³; llaç gëlqereje M- 1 : 2, 0.03 m³; çimento 400, 6.6 kg;  
ujë, i aplikuar me paravendosje të drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 
1  
deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo  
detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht suvatimin.  
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4.1.4 Suvatim i jashtëm në rikonstruksione  
  
Stukim dhe sistemim i sipërfaqeve ku është e nevojshme, për suvatime për nivelimet e  
parregullsive, me anë të mbushjes me llaç bastard me më shumë shtresa dhe copa tullash  
n.q.s është e nevojshme, edhe për zonat e vogla si dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar  
plotësisht stukimin.  
  
Përpara se të hidhet sprucimi duhet që sipërfaqja që do të suvatohet të laget mirë me ujë.  
Sprucim i mureve dhe tavaneve për muraturë të pastruar me llaç çimentoje të lëngët për 
përmirësimin e ngjitjes së suvasë dhe riforcimin e sipërfaqeve të muraturës, duke përfshirë  
skelat e shërbimit dhe çdo detyrim tjetër për ta përfunduar plotësisht sprucimin.  
  
Suvatim i realizuar nga një shtresë me trashësi 2 cm llaçi bastard m-25 me dozim për m²: 
rërë  
e larë 0,005 m³; llaç bastard 0.03 m³; çimento 400, 7.7 kg; ujë, i aplikuar me paravendosje të  
drejtuesve në mure (shirtit me llaç me trashësi 15 cm çdo 1 deri në 1,5 m ), dhe e lëmuar me  
mistri e bërdaf, duke përfshirë skelat e shërbimit si dhe çdo detyrim tjetër për ta 
përfunduar plotësisht suvatimin.  
  
 


